Приложение №4
Фотоматериалы
Водопровод d500 по ул.Радищева
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	Коррозионные 
повреждения фланцев
	Коррозионные повреждения задвижки на отводе
	Коррозия фланцевого соединения
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	Коррозионные повреждения  задвижки
	Коррозионные язвы
	Коррозионные повреждения поверхности трубы



Водопровод d 500 мм по ул. Хользунова
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	Колодец ВК-16, коррозия, нарушение изоляции
	Колодец ВК-16, нарушение изоляции
	Коррозионные язвы



Водопровод d 500 мм по ул. Зарубина
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	Коррозионные повреждения водоводаи фланцев задвижки
	Изоляция нарушена
	Коррозионные повреждения водовода и задвижки


Водопровод d 500 мм по ул. Астраханской
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	Коррозионные язвы
	Штырь в трубе, ржавая арматура
	Мелкие раковины
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	Ржавчина на отводе
	Ржавчина, разрушенное покрытие
	Мелкие раковины



Водопровод d 600 мм по ул. Университетской
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	Коррозионные язвы
	Продукты коррозии на трубе и задвижке
	Ржавчина на поверхности трубы
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	Штыри в задвижке
	Корпус задвижки ржавый, течь по сальнику
	Коррозионные повреждения
задвижки на отводе



Водопровод d 500 мм по ул. Политехнической
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	Язвенные коррозионные повреждения на поверхности водовода
	Запорная арматура колодца покрыта продуктами коррозии
	Язвенная коррозия водовода
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Язвенная коррозия различной степени. Запорная арматура покрыта слоем ржавчины.
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